
  حد اكثر رساندن طول عمر كابلهاي جوش مقاومتيبه 
 ا دادن به ارزش كابلهاي ثانويه

 
  . به ثمر رساندن يك جوش مقاومتي مناسب  موثر انددرچندين مولفه 

  ، يونيتهاي دستگاه جوش مطمئنا بيشترين توجه را به خود جلب ميكنند   كنترلرها و ساير،ها  در حالي كه ترانس
 نقش حساسي در فرايند جوش  - كه به سادگي مورد كم توجهي قرار ميگيرند- مقاومتيهاي جوش كابل

  . نيز ناميده ميشوند اين كابلها به عنوان كابلهاي ثانويه . مقاومتي  ايفا ميكنند
  

ت  در جريان عملياتوقف خط توليد در مقابل هزينه اي كه در اثر  ثانويهتقريبا همه قبول دارند كه هزينه يك كابل
متوقف كردن خط توليد بدون آمادگي قبلي چقدر هزينه در بر  همه ميدانند كه .اتفاق ميافتد بسيار ناچيز است 

عموما آخرين موردي هستند كه مورد توجه قرار ميگيرند اما با كمي برنامه  ثانويه كابلهاي.  خواهد داشت 
  .نند ريزي  ميتوانند كمك موثري به  صرفه جويي در زمان  و هزينه ك

  
   استانداردهاي مورد نيازحد اقلِ

  
بگرد و چه هواگرد آ چه –كابلها . طبقه بندي ميشوند گرد  و هواگرد بلهاي جوش مقاومتي در دو دسته آباك
  فاده  مسي استسركابلهاي و  سيمها ا از رشتهآكابلهايي كه در.  بايد از كيفيت بالايي برخوردار باشند -

هايي سيمعموما رشته   .ترين رسانا به شمار ميروند ) طبقه بندي مي شوند   c11000 ردبا استانداكه ( ميشود 
   انعطاف پذيري بيشتر و يا سادگي در نصبيبا اين حال در برخي موارد نيز برا.  توصيه مي شوند۳۰به قطر 

   . مناسب هستند  ۳۶هايي به قطر سيمرشته 
  

 ولت ۳۰۰ از مواد نارسانا با نرخ نارسانايي  تنهابايد. اهميت دارد ن اندازه پوشش خارجي لوله ها نيز به هما
پوششهاي صيقلي نئوپون كه در كتان بافته شده غلاف شده است پوشش مناسبي .جريان متناوب استفاده كرد 

اين مولفه هاي اوليه بايد به عنوان حداقل  . ۳۶هايي به قطر سيمرشته  پوششهاي نيتريل براي است همچنين 
  . مورد نياز در نظر گرفته شود تانداردهاي اس
  
  
  

  :نوع كابل  با توجه بهملاحظاتي 



  
  :هواگرد

به حداقل رساندن اين شرايط  .  و مكانيكي تحليل ميروندتحت تاثير شرايط حرارتيتمام كابلها به شكل فرسايشي 
  . نامناسب دوام كابل را افزايش ميدهد 
 كه نقره اندود شده باشد كابليسر .  شرايط اكسيده شدن هستند معرضمتاسفانه كابلهاي هواگرد مستمرا در 

د كردن جريان اكسيد شدن كمك كند كه منجر به     پايين تر ميتواند در كن ) هم خارج آن و هم داخل( 
 توليد شده و كاهش از كار افتادگي رشته سيمها حرارتآمدن سطح مقاومت ميشود و نتيجه آن كمتر شدن 

     .ده از كابل هاي فرسوده و اكسيده شده باعث افت كيفيت جوش ميشود استفا. است
 نمودارهاي انتخاب كابل با سايزهاي    )RWMA(  اتحاديه صنعتكاران جوش ۱۶ در پژوهشنامه شماره 

  .پيشنهادي آن چاپ شده است 
  

  : آبگرد 
در آا بي   اكسيده شدن ,ميگيرند  با وجود اينكه كابلهاي آبگرد تحت تاثير حرارت و عوامل مكانيكي قرار 

 اكثر  بر خلاف–يك اتصال لحيم شده است  ) هاي  تك و چه دوبل كابلچه  (  تاثير است چرا كه كابل آبگرد
 دارند  كه اين خاصيت كابلهاي آبگرد باعث ميشود هواي بسيار كمي متخلخليك شلنگ كه كابلهاي هواگرد 

  .ا كند  مسي تماس پيد بافته شدهبا رشته سيم
قابل تاكيد  اهميت آب تميز با فشار كافي البته.  آب است ,واضح است كه نكته مهم در مورد كابلهاي آبگرد 

ين كننده يتعو  عامل موثر و در ايت  فشار آب  عموما آب شهري با املاح كم رضايت بخش است. است 
  .يقت فشار آب از هر عامل ديگري در دوام كابلها موثر تر است در حق . است

 لازم  آب حد اقل فشار. اگر هر دو عامل فشار و حرارت تحت كنترل درآيند دوام كابل به حداكثر ميرسد
(  گالن در دقيقه ۵/۲و براي كابلهاي دوبل )  ليتر در دقيقه  ۵/۷تقريبا (  گالن در دقيقه ۲براي كابلهاي تك 

     .شرايط را كمي تر خواهد كردفقط اگر فشار بيشتر از اين باشد . است )  ليتر در دقيقه ۵/۹يبا تقر
كارخانه .  آب كاهش پيدا كند و در نتيجه از عمر كابل كاسته شود جريان دبي باعث ميشودخم شدن زياد كابل

 ]بيشترين حد ممكن خم شدن[    ) bend radii (  شعاع خم شدگي ممكنحد اقلهاي سازنده كابل ميتوانند 
به كار كابل آسيب خم شدگي و انحناي بي مورد هر . را براي كابلهاي آبگرد و حتي هواگرد ارائه دهند 

   .  نصب كرد    )     bend radii   (   ميرساند در نتيجه بايد كابلها را با بازترين حد ممكن  شعاع خميدگي
 

  توصيه هاي عمومي 
 



 دوام بيشتر در ديگري نيز موارد ،اين نكات ويژه نگهداري  از كابلهاي آبگرد و هواگرددر كنار توصيه  
  . هستند موثركابلها 
ز يك اتصال خوب را  سطوح خشك و تميي .نبايد با گرد و غبار و روغن آلوده شوداتصال سر كابل سطح 

 جنس غير مشايمهره ها بايد از .باشد يتواند انتخاب مناسبي م پيچ از جنس استيل با واشر فنري.فراهم ميكنند 
   .درست شوند 

  . كافي است    ft.pounds  ۶۰ تا ۴۰ بين  نيروي ،ر  جهت تعيين كامل گشتاو

 ميزان ت محكم و مطمئن اتصالا. اد ميشوند   مهره ها گش،با مرور زمان به علت انبساط  پيچها در اثر حرارت 
  .جرقه را به حد اقل مي رساند 

 
 در نظر گرفته شود تا حد اكثر دوام و طول عمر را داشته به خوبي كابلها بايد  هاي اصلي در نگهداري مولفه

   : مورد زير ميباشند۴  اصلي شامل هايمولفه. باشند 
  جوش زمان -۱
   تعداد جوش در دقيقه -۲
  ميزان ولتاز در هر جوش -۳
   طول كابل-۴

 عبور مي كنداز كابل جوش در مسيرجريان زماني است كه   ) on time (  "زمان كار"به ياد داشته باشيد كه 
. 

اگر كوتاه كابلهاي بلندتر مقاومت را افزايش مي دهند به اين ترتيب . به طور كلي كابل كوتاه تر تر است 
  . توصيه ميشود از كابل كوتاه تر استفاده شودشدن كامل شعاع خمشدگي را بيش از حد كاهش نمي دهد ، 

توليد كنندگان كابل . انتخاب كرد براي كابلها را اندازه  ظر گرفتن اين عوامل ميتوان مناسب ترين  با در ن
  . جوش مقاومتي هستندسيستمبراي تعيين اندازه مناسب كابل مورد نياز يك ترين منابع 

  
  ساده اما مهم 

  
 هستند بسيار موثروش مقاومتي كارايي ج درجوش مقاومتي جذابيت چنداني نداشته باشند اما  شايد كابلهاي

اما مصرف كنندگان نبايد  ،ند  كنترلر ها و موارد ديگر مسلما در عملكرد جوش مقاومتي موثر ا،ترانسها .
  . ناديده بگيرند نيزاهميت كابل هاي ثانويه را

   ، قائل هستيم مختصر آنكه  اگر براي كابل هاي ثانويه همان اهميتي را قائل شويم كه براي ساير مولفه هاي جوش
  .ميتوانيم عمر كابل ها را طولاني تر كنيم 

  



  پايان
  
  
   

  
             

  
  


